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Werkstoff Kurzname (SEL)
Technisches Datenblatt Kaltarbeitsstahl

1.2842 90MnCrVv8

Normzuordnung Werkstoffeigenschaften

EN ISO 4957 90MnCrvs Leichtlegierter, 6lhartender Kaltarbeitsstahl mit hoher Hértbarkeit und guter Z&hig- und
Schneidhaltigkeit. Mal3besténdig bei der Warmebehandlung

AFNOR 90MV8

BS BO 2

UNE F.5229

UNI 90MnVCr8KU Verwendungszweck

AISI 02 Universell verwendbarer Werkzeugstahl, Schneid-, Stanz- und Tiefziehwerkzeuge bis 6 mm
Blechdicke, Messwerkzeuge, Bohrer, Reibahlen, Kaliber, Scherenmesser, Gewindeschneid-

GOST 920 werkzeuge, Fuhrungsleisten, Maschinenmesser fiir die Metall-, Holz- und Papierindustrie,
Kunststoffformen.

C Si Mn Cr Mo Ni v w Co Sonst.
0,85-0,95 0,10-0,40 1,80-2,20 0,20-0,50 - - 0,05-0,20 - - -

Erschmelzung EAF + VOD Besondere Hinweise

Spez. Gewicht (g/cm3) 7,85 -

Lieferzustand weichgegliht

Harte (HB) max. 220

Zugfestigkeit (N/mm?) -

Arbeitsharte (HRC)

Geflige -

Reinheitsgrad (DIN 50602) -

Physikalische Eigenschaften 20°C |100°C |200°C 300°C |350°C |400°C '500°C 600°C 700°C

Warmeausdehnungskoeffizient 10°%*K | (20 °C bis ...) - 12,2 13,2 13,8 - 14,3 14,7 15,0 15,3

Warmeleitfahigkeit (w/m * k) gegliht 33,0 32,0 31,3

verglitet - - -
Temperatur — Zeitfolge (Warmbehandlung)
5;[’;’;'}:",‘:3: Aufwiérmen - Austenitisieren - Abschrecken Anlassen

1 Gluhtemperatur ca. 650 °C

2 Vorwarmstufe 1- % Min/mm (ca. 400 °C)
3--
4 Vorwiarmstufe 2- % Min/mm (ca. 650 °C)

5 Austenitisiertemperatur ca. 790 - 820°C

6 Abkihlmittel: Ol oder warmbad

7 ca. 200 °C (gestufte Abschreckung)

8 Ausgleichstemperatur 80 - 100 °C (1h/100 mm)
9 Anlasstemperatur

10 Abkuhlmittel: Luft

Temperatur °C

Stand der Technik ist das Harten in Vakuumathmosphare

Zeit

Hinweis: Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben dienen der Beschreibung, eine Haftung ist ausgeschlossen.

Stahl Handels-GmbH E. Matz

Uferstralle 18, D-73630 Remshalden | Tel.: +49 (0) 7151 205 13 91 | info@stahl-matz.de | www.stahl-matz.de



mailto:info@stahl-matz.de
http://www.stahl-matz.de/

San 10

STAHL

Handels-GmbH E. Matz

Qualitat seit 1962

Warmbehandlung Temperatur (°C)  Abkuhlung Hinweise zur Warmbehandlung
Weichglihen 680 - 720 Ofen geregelte langsame Ofenabkiihlung
Spannungsarm glihen ca. 650 Ofen Langsame Ofenabkiihlung. Spannungsabbau nach mechanischer Bearbeitung
Harten 790 - 820 Haltedauer nach vollstandigem Durchwérmen: 15 — 30 Minuten
Vorwérmstufe 1 ca. 400
Vorwérmstufe 2 ca. 650
Vorwérmstufe 3 -
Abschrecken ca. 200 Warmbad Es ist dem mildesten Abschreckmittel der Vorzug zu geben um
Warmespannungen, Verzug und MaRanderungen mdglichst gering zu halten.
ca. 80 ol
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kontinuierliches ZTU — Schaubild

Oftmals bietet sich eine Warmbadhartung mit dem Vorteil geringer
- Warmespannungen an. Eine Abklhlung auf Raumtemperatur ist zu vermeiden.
Bei Olhartung Abkiihlung bei ca. 150 °C unterbrechen

Um der Spannungsrissgefahr zu begegnen, ist nach Erreichen von ca. 80 °C
sofort mit der Anlassbehandlung zu beginnen.

Anlassen — Harte nach dem Anlassen

Temperatur °C 100 200 300 400 500 550 600 650 700

HRC 63 60 56 50 42 - 38 - -

Hinweise zum Anlassen

Langsames Erwarmen auf Anlasstemperatur unmittelbar nach dem Harten. Verweildauer
im Ofen 1h /20 mm Werkstiickdicke, jedoch mind. 2 h

Warmfestigkeit
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Hinweis: Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben dienen der Beschreibung, eine Haftung ist ausgeschlossen.
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Einhartbarkeit

Verschiedene Durchmesser Verschiedene Hartewerte

68 50

w
o

\ ——Trend
——64 HRC
56 =62 HRC
=———HRC (Rand)
——HRC (Kern)
———58 HRC
52
———56 HRC
=54 HRC
10
a8

44 T T 1 L

50 HRC

Hirte in HRC

53
Einhirttiefe (mm)

Hinweis: Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben dienen der Beschreibung, eine Haftung ist ausgeschlossen.
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